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Конференция проводится 

в онлайн-формате 

 

Обращаем Ваше внимание, что в программе указано время по 

часовому поясу г. Екатеринбурга (+2 часа к Московскому времени) 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Черепанов В.А., д. х. н., профессор, заведующий кафедрой физической 

и неорганической химии ИЕНиМ УрФУ 

Заместитель председателя: Зуев А.Ю., д.х.н., доцент, профессор кафедры физической 

и неорганической химии ИЕНиМ УрФУ 

Ответственный секретарь: Волкова Н.Е., к. х. н., доцент кафедры физической 

и неорганической химии ИЕНиМ УрФУ 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

1. Базуева М.В., студентка 2 курса магистратуры кафедры физической и 

неорганической химии ИЕНиМ УрФУ 

2. Викторова В.В., студентка 2 курса магистратуры кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений УрФУ 

3. Веринкина Е.М., студентка 1 курса департамента фундаментальной и прикладной 

химии УрФУ 

4. Гаврилова Л.Я., к.х.н., директор департамента фундаментальной и прикладной химии 

УрФУ; 

6. Головачев И.Б. аспирант кафедры физической и неорганической химии ИЕНиМ 

УрФУ 

7. Жарков Г.П., аспирант кафедры аналитической химии и химии окружающей среды 

ИЕНиМ УрФУ; 

8. Земова Ю.С., студентка 2 курса магистратуры кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений УрФУ 

9. Егорова А.В., инженер кафедры физической и неорганической химии ИЕНиМ УрФУ; 

10. Зимницкий Н.С., к.х.н., ассистент кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений ИЕНиМ УрФУ; 

11. Мазурин М.О., аспирант кафедры физической и неорганической химии ИЕНиМ 

УрФУ 

12. Середа В.В., к.х.н., с.н.с. отдела химического материаловедения НИИ ФПМ ИЕНиМ 

УрФУ; 

13. Манас кызы А., аспирант кафедры органической химии и высокомолекулярных 

соединений ИЕНиМ УрФУ; 

14. Чернюк С.Д., студент 2 курса магистратуры кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений УрФУ 
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15. Усачев С.А., к.х.н., ассистент кафедры органической химии и высокомолекулярных 

соединений ИЕНиМ УрФУ; 

16. Филимонова О.В., студентка 3 курса кафедры аналитической химии и химии 

окружающей среды ИЕНиМ УрФУ 

17. Андреев Р.Д., аспирант кафедры физической и неорганической химии ИЕНиМ 

УрФУ 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Анимица И.Е., д.х.н., профессор кафедры физической и неорганической 

химии ИЕНиМ УрФУ 

Заместитель председателя: Сафронов А.П., д.ф.-м.н., профессор департамента 

фундаментальной и прикладной химии ИЕНиМ УрФУ 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

1. Вшивков С.А., д.х.н., профессор кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений ИЕНиМ УрФУ; 

2. Зайков Ю.П., д.х.н., научный руководитель Института высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН; 

3. Зуев А.Ю., д.х.н., профессор кафедры физической и неорганической химии ИЕНиМ 

УрФУ; 

4. Кожевников В.Л., д.х.н., академик РАН, Институт химии твердого тела УрО РАН; 

5. Кузнецов М.В., д.х.н., директор Института химии твердого тела УрО РАН; 

6. Неудачина Л.К., к.х.н., зав. кафедрой аналитической химии и химии окружающей 

среды ИЕНиМ УрФУ;  

7. Русинова Е.В. д.х.н., профессор кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений ИЕНиМ УрФУ; 

8. Салоутин В.И., д.х.н., зам. директора Института органического синтеза УрО РАН; 

9. Сосновских В.Я., д.х.н., зав. кафедрой органической химии и высокомолекулярных 

соединений ИЕНиМ УрФУ 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

20 апреля 

Платформа Zoom 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15.00 – 15.10 Вступительное слово проректора по науке УрФУ Германенко А.В. 

 

15.10 – 15.40 Жизнь и научная деятельность профессора В.М. Жуковского. 

Буянова Е.С., к. х. н., Уральский федеральный университет 

 

15.40 – 16.10 Радий – от Марии Кюри до современности. Жуковский М.В., д.т.н. 

Институт промышленной экологии УрО РАН 

 

16.10 – 16.40 Уникальная ионная проводимость в неорганических фторидах. 

Мурин И.В., д.х.н., Гулина Л.Б., к.х.н., Мельников Н.А. Санкт-

Петербургский государственный университет 

 

16.40 – 17.10 Перспективные электродные материалы для Na- и K-ионных 

аккумуляторов на основе фосфатов переходных металлов. 

Антипов Е.В., д.х.н., чл.-корр. РАН, Московский государственный 

университет 
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21 апреля 

Платформа Zoom 

10.00 – 13.00 Секционные заседания (устные доклады) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Продолжение секционных заседаний (устные доклады) 

 

22 апреля 

Платформа Discord 

15.00 – 18.00  Стендовая секция 

 

23 апреля 

Платформа Zoom 

15.00 – 17.00  Торжественное закрытие конференции. 

 Выступление научных руководителей секций. 

 Награждение участников конференции.  
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СЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Научный руководитель: Неудачина Л.К., к. х. н., доцент, зав. кафедрой аналитической 

химии и химии окружающей среды ИЕНиМ Уральского 

федерального университета 

 

Доклады 21 апреля 1000 

Председатель: Жарков Г.П. аспирант кафедры аналитической химии и химии 

окружающей среды ИЕНиМ Уральского федерального университета 

 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  

10.00-10.40 Моделирование электродных процессов на наночастицах золота и сенсоры на 

их основе для определения аскорбиновой и мочевой кислот. Бухаринова М.А., 

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1040–1050 Условия селективного определения золота (III) и серебра (I) с помощью 

угольно-пастовых электродов. Евсеев М.Е., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К., 

Пузырёв И.С., Осипова В.А. Уральский федеральный университет, Институт 

органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург  

1050–1100 Анализ продуктов переработки бычьего сывороточного альбумина. 

Доме К.В., Акименко З.А., Бычков А.Л. Новосибирский государственный университет, 

Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск 

1110–1120 Сорбционной извлечение ионов благородных металлов модифицированными 

полисилоксанами. Щербинин П.А., Мельник Е.А., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К., 

Осипова В.А. Уральский федеральный университет, Уральский научно-

исследовательский институт метрологии, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

1120–1130 Изучение физико-химических свойств гидразида 2-этилгексановой кислоты с 

целью определения возможности применения реагента для флотационного 

концентрирования цветных металлов. Галкин Д.С., Ельчищеа Ю.Б., Чеканова Л.Г. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь 
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1130–1140 Определение констант ионизации аминокислот методом капиллярного 

электрофореза. Дмитриева Д.А., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1130–1150 Перерыв 

1150–1200 Исследование процессов комплексообразования реагента “ФМ-1”с ионами 

Y(III). Кариева Л.М., Юминова А.А, Чеканова Л.Г. Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, Институт технической химии УрО 

РАН, Пермь 

1200–1210 Экстракция вольфрамат-ионов в расслаивающейся системе антипирин – 

сульфосалициловая кислота – вода. Контиев А.Д., Юминова А.А. Дёгтев М.И. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь 

1210–1220 Влияние степени сульфоэтилирования полиаллиламина на сорбцию 

хлоридных комплексов ионов благородных металлов. Кузнецова К.Я., Алифханова 

Л.М.к., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

1220–1230 Выбор оптимальных условий определения метионина методом капиллярного 

электрофореза. Лузянина П.А., Лебедева Е.Л., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1230–1240 Разделение аминокислот методом капиллярного зонного электрофореза. 

Нурмухаметова К.Р., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1240–1250 Исследование сорбционной способности дитиооксамидированного 

полисилоксана по отношению к индивидуальным растворам кобальта (II) и никеля (II). 

Сысолятина А.А., Мельник Е.А., Холмогорова А.С., Щербинин П.А., Демиденко Д.А., 

Неудачина Л.К., Пузырев И.С. Уральский федеральный университет, Уральский 

научно-исследовательский институт метрологии, Институт органического синтеза УрО 

РАН, Екатеринбург 

1250–1300 Условия разделения золота (III) и серебра (I) на полисилоксане, содержащем 

группы дитиооксамида. Тупасов И.Р., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К., 

Пузырев И.С. Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза 

УрО РАН, Екатеринбург 

1300–1400 Обед 



10 

1400–1410 Кинетическое каталитическое определение железа (III) по реакции окисления 

пирокатехинового фиолетового персульфатом аммония. Працкова С.Е., 

Худайбердина Д.Р. Челябинский государственный университет, Челябинск 

1410–1420 Влияние основных макрокомпонентов природных вод на сорбцию свинца (II) 

модифицированным бемитом. Ворончихина Е. А., Газизянова А.Р., Чернова С.П. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 

1420–1430 Поиск сенсорного элемента для определения концентрации сахарозы в 

водных растворах методом оптической микрометрии. Щемелев И.С., Иванов А.В., 

Ферапонтов Н.Б. Московский государственный университет, Москва 

 

Доклады 22 апреля 1500–1800 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

А-1. Влияние наночастиц оксида железа на изменчивость грибов рода Candida. 

Кокорина Л.А., Симонова Е.В., Курляндская Г.В. Иркутский государственный 

медицинский университет, Уральский федеральный университет, Иркутск 

А-2. Механизмы действия наночастиц на организмы. Чернявская Я.В., Денисова Т.П. 

Иркутский государственный унивеситет, Иркутск 

А-3. Сорбционное концентрирование ионов благородных металлов 

тетразолсодержащим хитозаном. Шакирова А.А., Акамова Е.В., Шаулина Л.П. 

Иркутский государственный университет, Иркутск 

А-4. Оценка селективных свойств сорбентов марки Purolite по отношению к 

благородным металлам. Азаренкова А.И., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

А-5. Математическое моделирование как вспомогательный инструмент при 

разработке наноструктурированных вольтамперометрических сенсоров. Бухаринова 

М.А. Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург 

А-6. Сорбция платины (IV) сульфоэтилированными полиаминостиролами в 

динамических условиях. Бучина П.В., Алифханова Л.М., Петрова Ю.С., Неудачина 

Л.К. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 
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А-7. Селективность сорбции хлоридных комплексов золота (III) и платины (IV) 

сорбентом на основе сульфоэтилированного полиаллиламина в динамических 

условиях. Гаврилова Д.А., Кузнецова К.Я., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

А-8. Исследование физико-химических свойств реагента "ФМ-1". Гиниятуллина 

Е.А., Юминова А.А, Чеканова Л.Г., Ельчищева Ю.Б. Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, Институт технической химии УрО 

РАН, Пермь 

А-9. Физико-химические и поверхностно-активные свойства N-(2-гидроксибензоил)-

N'-(п-толуолсульфонил)гидразина. Горбунова К.С., Ельчищева Ю.Б., Павлов П.Т. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь 

А-10. Изучение комплексообразования золота (III) с рубеановодородной кислотой на 

поверхности полисилоксана. Демиденко Д.А., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

А-11. Влияние состава раствора на сорбционные свойства функционализированного 

полититаносилоксана. Дягилева П.Д., Лакиза Н.В. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

А-12. Определение антиоксидантной емкости замещенных 1,3,4-тиадиазинов. 

Игдисанова Д.И., Емельянов В.В., Сидорова Л.П., Цейтлер Т.А., Газизуллина Е.Р., 

Герасимова Е.Л., Иванова А.В. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

А-13. Исследование применимости нитрата магния как химического модификатора при 

электротермическом атомно-абсорбционном определении алюминия, серебра, хрома, 

меди, никеля и олова. Игошева В.С., Васильева Н.Л., Зайцева П.В. Уральский 

федеральный университет, Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург 

А-14. Исследование физических свойств растворителей для удаления 

асфальтосмолопарафиновых отложений. Кожевникова К.Р., Костерина М.Ф., Нейн 

Ю.И. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

А-15. Определение аминокислот методом лигандообменного капиллярного 

электрофореза. Конева С.А., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

А-16. Сорбционное извлечение токсичных металлов полиэтиленимином. Коюшева 

М.В., Лакиза Н.В. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 
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А-17. Прямое экстракционно-спектрофотометрическое определение молибдат-ионов. 

Кузалбаева В.П., Юминова А.А. Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Пермь 

А-18. Способ ковалентной иммобилизации белка на поверхности рабочего электрода с 

использованием электропроводящих полимерных покрытий на основе 3-

этинилтиофена. Медведева М.В., Свалова Т.С., Козицина А.Н. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

А-19. Газохроматографическое исследование жирнокислотного состава Мяты 

колосовой. Мисриханова А.С., Саморукова М.А., Первова М.Г., Салоутин В.И. 

Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

А-20. Изучение кинетики реакции генерирования пероксильных радикалов 

потенциометрическим методом на примере термического распада 1,2-бис(2-(4,5-

дигидро-1Н-имидазол-2-ил)пропан-2-ил)диазин дигидрохлорида. Онучина К.К., 

Газизуллина Е.Р., Герасимова Е.Л., Иванова А.В. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

А-21. Тест-системы на основе листового желатина. Серова А.В., Маслакова Т.И., 

Алешина Л.В., Маслаков П.А., Первова И.Г. Уральский государственный 

лесотехнический университет, Уральский государственный экономический 

университет, Екатеринбург 

А-22. Применение хемометрического метода проекции на латентные структуры для 

ИК-спектроскопического определения токсичных металлов. Сидорук А.Р., Лакиза Н.В., 

Расин О.В. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

А-23. Изучение антиоксидантных свойств в тонком слое. Тимина Д.С., Газизуллина 

Е.Р., Герасимова Е.Л., Иванова А.В. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

А-24. Экстракция никеля в расслаивающейся системе амидопирин-бензойная кислота-

вода. Томарова Г.А., Аликина Е.Н. Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, Пермь 

А-25. Изучение сорбции золота (III) на N-содержащих полиси-локсанах из модельных 

растворов. Федосеева Е.А., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К., Осипова В.А. 
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Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

А-26. Изучение комплексообразующих свойств N-(1,1-дигидроксиметил)этил-β-

аланина с некоторыми двухзарядными катионами металлов. Филимонова О.В., Жарков 

Г.П., Петрова Ю.С., Неудачина Л.К. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

А-27. Вольтамперометрическое определение пищевой добавки E250 в мясной 

продукции. Хамзина Е.И., Стожко Н.Ю. Уральский государственный экономический 

университет, Екатеринбург 

А-28. Сорбционная способность полиаллиламинов по отношению к токсичным 

металлам после регенерирования. Лакиза Н.В., Чунарева Д.А. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

А-29. Исследование влияния неорганических веществ при определении содержания 

железа (II) в образцах-имитаторах состава воды питьевой с 1,10-фенантролином. 

Бульская К.И., Трубачева Л.В. Удмуртский государственный университет, Ижевск 

А-30. Связь между строением и хроматографическим удерживанием 

моноциклоалканов на неподвижной жидкой фазе Сквалан в условиях ГЖХ. Бочаров 

Ф.Р., Яшкина Е.А., Светлов Д.А., Яшкин С.Н. Самарский региональный центр для 

одаренных детей, Филиал «ЦЛАТИ по Самарской области», Самарский 

государственный технический университет, Самара 

А-31. Влияние различных неорганических веществ на определение содержания железа 

(II) с 2,2-дипиридилом. Воробьева М.И., Трубачева Л.В. Удмуртский государственный 

университет, Ижевск 

А-32. Газоадсорбционная хроматография ароматических изомеров состава С₇Н₉N на 

колонках с ГТС. Дмитриев Д.Н., Яшкина Е.А., Светлов Д.А., Яшкин С.Н. Самарский 

региональный центр для одаренных детей, Филиал «ЦЛАТИ по Самарской области», 

Самарский государственный технический университет, Самара 

А-33. Сорбция катионных и анионных красителей на наночастицах магнетита, 

модифицированных полиакриловой кислотой. Казимирова К.О., Демидова А.С., 

Кузнецова Е.В. Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет, Саратов 
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А-34. Исследование комплексообразования железа (III) с 2-(((1-(3-

бромфенил)этилиден)гидрозоно)метил) фенолом. Мамедова Ч.А., Гаджиева С.Р., 

Шыхалиев Н.Г., Чырагов Ф.М. Бакинский государственный университет, Баку 

А-35. Определение меди в сплавах на алюминиевой основе. Мамедова Ч.А., Гаджиева 

С.Р., Шыхалиев Н.Г., Чырагов Ф.М. Бакинский государственный университет, Баку 

А-36. Изучение сорбции Cr(VI) на бемите фотометрическим методом. Цыпленкова 

П.А., Чернова С.П. Удмуртский государственный университет, Ижевск 

А-37. Инструментальная и визуальная цветометрия катионов никеля (II) в водных 

растворах. Гринь К.В., Бондарева Л.П. Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, Воронеж 

А-38. Определение метаболитов нитрофуранов в меде методом ВЭЖХ-МС/МС с 

использованием нового дериватизирующего реагента. Мелехин А.О., Толмачева В.В., 

Апяри В.В. Московский государственный университет, Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория, Москва 

А-39. Кинетика сорбции аммиака модифицированными волокнами при разных 

температурах. Миллер А.Я., Попова Д.А., Перегудов Ю.С. Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, Воронеж 

А-40. Влияние метода иммобилизации дрожжевых клеток на сорбцию ионов меди из 

водных сред. Муравьева А.Ю., Степачёва А.А., Сульман М.Г. Тверской 

государственный технический университет, Тверь 

А-41. Смешаннолигандное комплексообразование меди (II) с иминодиуксусной 

кислотой и этилендиамином. Оразаева О.А., Щеглова Н.В. Марийский 

государственный университет, Йошкар-Ола 

А-42. Применение природных сорбентов для очистки сточных вод. Семеняченко А.И., 

Кушнир А.А., Санникова Н.Ю., Суханов П.Т. Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, Воронеж 

А-43. Послойный анализ сталей методом высокочастотной оптической эмиссионной 

спектроскопии тлеющего разряда. Лепилина М.Ю., Якубенко Е.В., Орехова Ю.Н., 

Ролдугина А.С., Ермолаева Т.Н. Липецкий государственный технический университет, 

Липецк 
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Научный руководитель: Сосновских В.Я., д.х.н., профессор, заведующий кафедрой 

органической химии и высокомолекулярных соединений ИЕНиМ 

Уральского федерального университета 

 

Председатель: Усачев С.А., к.х.н., ассистент кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений ИЕНиМ Уральского федерального университета 

 

Доклады 21 апреля 1000 

 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  

1000-1040
 CH-Кислотные соединения в синтезе пирролидинов. Буев Е.М., Горбунова 

Е.В., Смородина А.А., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. Институт естественных наук и 

математики, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1040–1050 Особенности синтеза новых полифторфлавонов на основе перегруппировки 

Бейкера-Венкатарамана. Артемьева М.А., Щербаков К.В., Бургарт Я.В., Салоутин 

В.И. Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

1050–1100 Синтез и оптические свойства бис-((5-амино)-1,2,3-триазолов). 

Калимуллина Л.Р., Сафронов Н.Е., Бельская Н.П. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1100–1110 Органокаталитическая реакция енамин-азидного присоединения в синтезе 

1,4,5-тризамещенных 1,2,3-триазолов. Лыткина А.А., Сокольникова Т.В. Иркутский 

государственный университет, Иркутск 

1110–1120 Синтез 6-стирил-4-пирон-2-карбонитрилов и исследование их в реакциях 

циклоприсоединения. Симбирцева А.Е., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1120–1130 Получение биологически активных комплексов надземной части растения 

Tamarix hispida. Рахимова А.А., Самитова Р.С., Каиргазиева А.Б. Жумагалиева Ш.Н. 

Казахский национальный университет, Алматы 



16 

1130–1150 Перерыв 

1150–1200 Кислотно-катализируемый синтез 5-окси-3-ацил-4-пиронов и их химические 

свойства. Викторова В.В., Обыденнов Д.Л., Чернышова Е.В., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1200–1210 Способ синтеза 4,4,4-трифтор-3-оксо-2-(пропан-2-ил)бутаноата и его реакции 

с гидразинами. Лапшин Л.С., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., Салоутин В.И. 

Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

1210–1220 Синтез и оптические свойства новых производных 8-азапуринов. Агафонова 

И.А., Елтышев А.К., Бельская Н.П. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

1220–1230 Каскадная сульфа-Михаэль/альдольная реакция 3-нитрохроменов с 1,4-

дитиан-2,5-диолом. Симонов Н.С., Кочнев И.А., Барков А.Ю. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1230–1240 Синтез и флуоресцентные свойства пирроло[3,4-c]пиразол-3-карбоновых 

кислот. Вавилова В.С., Канаа А., Бельская Н.П. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

1240–1250 Синтез 4-арил- и 4-фенилэтинил-5-полифторалкил-антипиринов на основе 

реакций кросс-сочетания. Мацнева Д.А., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., Салоутин 

В.И. Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

1250–1300 Синтез новых амидов N-ацил-N-арилаланината как потенциальных 

противогрибковых веществ. Баландина В.И., Яковлева В.Э., Калинина Т.А., Глухарева 

Т. В. Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

1300–1400 Обед 

1400–1410 Новые флуоресцентные производные 1H-тиено[3,4-d]-1,2,3-триазолий-олатов. 

Елтышев А.К., Чернышева Н.В., Бельская Н.П. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

1410–1420 Синтез микостатиков на основе полифторалкилсодержащих 4-арилгидразин- 

илиденизоксазолов. Перминова А.Н., Елькина Н.А., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., 
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Евстигнеева Н.П., Герасимова Н.А., Салоутин В.И. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1420–1430 Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения 3-нитрокумаринов с 

изатинами. Барановский А.Д., Кочнев И.А., Барков А.Ю. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1430–1440 Особенности циклизаций уксусного альдегида с полифторалкил-3-

оксоэфирами и этилендиамином в имидазо[1,2-а]пиридины. Сурнина Е.А., Кущ С.О., 

Горяева М.В., Бургарт Я.В., Салоутин В.И. Уральский федеральный университет, 

Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

1440–1450 Синтез карборансодержащих производных RGD-пептида. Вахрушев А.В., 

Дёмин А.М., Краснов В.П. Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

1450–1500 Синтез и свойства нидо-карборансодержащих аминокислот. Телегина А.А., 

Груздев Д.А., Левит Г.Л., Каныгин В.В., Краснов В.П. Уральский федеральный 

университет, Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург, Новосибирский 

государственный университет, Новосибирск 

1500–1510 Кондуктометрическое исследование растворов ионных жидкостей на основе 

четвертичных солей N-алкилпиридиния. Рассказова Н.Ю. Тверской государственный 

университет, Тверь 

1510–1520 Синтез 6-СF3-2-арил-4-пиронов и изучение их взаимодействия с N-

нуклеофилами. Нигаматова Д.И., Обыденнов Д.Л., Усачев С.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1520–1530 Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения иминов глицина с 3-нитро-2-

фенил-2H-хроменами. Попов С.А., Кочнев И.А., Барков А.Ю. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1530–1540 Дизайн новых флуорофоров на основе 2-арил-1,2,3-триазола. Фомин Т.О., 

Сафронов Н.Е., Красильников В.А., Боталов А.А., Бельская Н.П. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1540–1550 Флуоресценция 2-арил-1,2,3-триазолдикарбоновых кислот. Косменюк И.А., 

Сафронов Н.Е., Бельская Н.П. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1550–1600 Два пути регио- и стереоселективного синтеза N-незамещенных 3-арил-4-

(трифторметил)-4H-спиро[хромено[3,4-с]пирролидин-1,3'-оксиндолов]. Барковский 
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С.В., Кочнев И.А., Зимницкий Н.С., Кутяшев И.Б., Барков А.Ю., Улитко М.В., 

Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1600–1610 Подход к синтезу донорно-акцепторных хромофоров, имеющих в структуре 3-

гидрокситиофеновый фрагмент и полинитрильный акцептор. Беликов М.Ю., Иевлев 

М.Ю. Чувашский государственный университет, Чебоксары 

1610–1620 Трехкомпонентная реакция этилтрифторпирувата, метилкетонов и 

динуклеофилов для синтеза фторгероциклов. Фефелова О.А., Горяева М.В., Бургарт 

Я.В., Салоутин В.И. Уральский федеральный университет, Институт органического 

синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

1620–1630 Разработка эффективного метода синтеза push-pull хромофоров на основе 4-

(4-оксотиазолидин-2-илиден)пирролидин-2,3,5-триона. Варова И.В., Плетнёва А.А., 

Обыденнов К.Л., Глухарева Т.В. Уральский федеральный университет, Институт 

органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

1630–1640 Применение новых комплексов рутения на основе 5-MeC2B9-карборанового 

лиганда в катализе полимеризационных процессов. Князева Н.А., Зимина А.М., 

Гришин И.Д. Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород 

1640–1650 Разработка метода синтеза δ-валеролактона с использованием реакции Байера-

Виллигера. Соловьёва Я.В., Пузырев И.С., Кузнецов В.А., Пестов А.В. Уральский 

федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

1650–1700 Синтез, строение и биологическая активность новых фосфониевых солей. 

Паденко А.В., Нафикова А.В., Моряшева А.Д., Романов С.Р., Бахтиярова Ю.В., 

Галкина И.В., Галкин В.И. Казанский федеральный университет, Казань 

 

Доклады 22 апреля 1500–1800 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

О-1. Synthesis and study of the properties of polymer forms of tamarixidin. Amanzholkyzy 

A., Abdikarim G.G., Abilov Zh.A., Zhumagaliyeva Sh.N., Sultanova N.A. Al-Farabi Kazakh 

National University, Almaty 

О-2. Синтез новых Pt(II) производных диарилбипиридинов. Абрамов В.М., Яковлева 

Ю.А., Ельцов О.С., Кожевников В.Н. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 
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О-3. Фосфорилированные гироксикарбонильные соединения в синтезе 

полициансодержащих пиридинов. Алексеева Е.А, Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., 

Насакин О.Е. Чувашский государственный университет, Чебоксары 

О-4. Синтез карбонодитиоангидридов. Ануарбекова И.Н., Сычева Е.С., Сейлханов 

О.Т., Муканова М.С. Институт химических наук, Алматы, Кокшетауский 

государственный университет, Кокшетау 

О-5. Синтез моно-, ди- и триазидозамещенных 1,3,5-триазинов. Баскакова Э.П., 

Сокольникова Т.В. Иркутский государственный университет, Иркутск 

О-6. Синтез и цитотоксичность 2-арилгидразинилиден-1,3-дикетонов и 4-

арилазопиразолов. Безбородова П.А., Худина О.Г., Бургарт Я.В., Салоутин В.И. 

Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

О-7. Поиск оптимальных путей извлечение БАВ из высушенных листьев Moringa 

oleifera. Беккулова Р.Ф., Селезнёва И.С., Ельцов О.С. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

О-8. Гидролитические превращения глицеролатов кремния, бора, цинка и железа. 

Булатова М. А., Томилов В.Л., Никитина Е. Ю., Хонина Т. Г. Уральский 

федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

О-9. Синтез бис(2’-трифторацетоацетилфенокси)-содержащих лигандов и их 

комплексо- 

образующая способность. Веретенникова Е.А., Хамидуллина Л.А., Пузырев И.С., 

Пестов А.В. Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза 

УрО РАН, Екатеринбург 

О-10. Экспериментальный подбор растворителя в технологии получения хлорацетата 

натрия. Власов И.А., Артемьев Г.А., Кузнецов В.А., Пестов А.В. Институт 

органического синтеза УрО РАН, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

О-11. Особенности внутримолекулярных трансформаций бензо-1,3,2-

диоксафосфоринонов. Володин А.А., Миннахметова Ф.Н., Степанова Е.Е., Ивкова 

Г.А., Миронов В.Ф. Казанский федеральный университет, Казань 

О-12. Региоселективная гетероциклизация замещенных 4-ацилпиридинов под 

действием гидразина. Григорьев А.А. Чувашский государственный университет, 

Чебоксары 
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О-13. Синтез конъюгатов такрина и салициловой кислоты. Грищенко М.В., Елькина 

Н.А., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., Салoутин В.И., Болтнева Н.П., Рудакова Е.В., 

Махаева Г.Ф Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург, Институт 

физиологически активных веществ РАН, Черноголовка 

О-14. Синтез 2-(6Н-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)-1-(4-нитрофенил)этан-1-она и 

оптимизация условий его получения. Екимченко М.А., Мельниченко В.Э., Кудрявцев 

Т.А., Суржикова К.Д., Кудрявцева Т.Н. Курский государственный университет, Курск 

О-15. Комбинированный гидрогель на основе глицеролатов кремния, титана, цинка и 

бора с широким спектром фармакологической активности. Ермош Е.О., Никитина 

Е.Ю., Шадрина Е.В., Хонина Т.Г., Уральский федеральный университет, Институт 

органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

О-16. Синтез и биологическая активность 4-арилгидразилиденпиразол-3-онов. Жилко 

А.Н., Елькина Н.А., Перминова А.Н., Щегольков Е.В., Бургарт Я.В., Салоутин В.И. 

Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

О-17. Изучение возможности комплексообразования при крашении дисазокрасителем, 

содержащим ализариновый структурный фрагмент. Ильина А.В., Атрепьева Л.В., 

Кудрявцева Т.Н. Курский государственный университет, Курск 

О-18. Разработка метода синтеза 4-хлорметил-3-нитробензальдегида Казанцев Д.А., 

Пестов А.В. Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза 

УрО РАН, Екатеринбург 

О-19. Производные тетрагидропирана в фиторемедиационной технологии очистки почв 

от стойких органических загрязнителей. Калугин С.Н., Русинов В.Л., Нуржанова А.А., 

Цукерман М.В., Асылханов Ж.С. Казахский национальный университет, Алматы, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Институт биологии и 

биотехнологии растений, Алматы 

О-20. Синтез новых потенциальных катализаторов для процесса ATRP на основе 

рутенакарборанов. Кальтенберг А.А., Гришин И.Д. Нижегородский государственный 

университет, Нижний Новгород 

О-21. 8-Гидрокси-5-нитрохинолин как С-нуклеофильный компонент С,С-сочетания с 

хиназолином. Коптяева О.С., Ельцов О.С., Цмокалюк А.Н., Азев Ю.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 
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О-22. Исследование реакций каменноугольного и нефтяного пеков с α-метилстиролом 

Красикова А.П., Андрейков Е.И. Институт органического синтеза УрО РАН, АО 

«Восточный научно-исследовательский углехимический институт», Екатеринбург 

О-23. Первый пример синтеза 3a,6-эпоксиизоиндол-2(3H)-карботиоамидов. Магрычева 

Д.С., Ягинская Е.А., Червякова Л.В., Зайцев В.П. Российский университет дружбы 

народов, Москва 

О-24. Взаимодействие 2-оксазолидинона с имидазолами. Маленьких Н.А., Семенова 

А.М., Пестов А.В. Уральский федеральный университет, Институт органического 

синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

О-25. Определение одноатомных спиртов методом газовой хроматографии на колонке 

SH-STABILWAX-DB Малышев А.Н., Меньшиков С.Ю. Уральский государственный 

горный университет, Екатеринбург 

О-26. Pt-Содержащий полимерный катализатор для синтеза глюконовой и глюкаровой 

кислот из целлобиозы. Манаенков О.В., Кислица О.В., Антонов Е.В., Раткевич Е.А., 

Матвеева В.Г. Тверской государственный технический университет, Тверь 

О-27. Synthesis of indoline dithiocarbamate metal complexes. Markina D.B., 

Mukanova M.S. Kazakh National University, Institute of Chemical Sciences, Almaty 

О-28. Синтез предшественников 5,6-диметоксииндол-2-карбоновой кислоты. 

Мартьянов Г.С., Барабанов М.А., Пестов А.В. Уральский федеральный университет, 

Институт органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

О-29. Изучение моноенаминирования 4-пиронов и 4-метилен-4Н-пиранов. 

Мельников О.Э., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

О-30. Новый метод получения 1-(2,4-дигидроксифенил)-3-(4-гидроксифенил)проп-2-

ен-1-она. Москвичева А.А., Костерина М.Ф. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

О-31. Синтез новых спироборатов. Мотверов М.В., Луговик К.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

О-32. Сравнительный анализ количественного содержания биологически активных 

веществ в растении Datura stramonium. Мухтарова Н.М., Шевелева Ю.А., 

Литвиненко Ю.А. Казахский Национальный университет, Алматы 
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О-33. Взаимодействие поливинилхлорида с меркаптоуксусной кислотой. Омарова 

В.П., Родионова А.П., Пестов А.В. Уральский федеральный университет, Институт 

органического синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

О-34. Синтез метафенилендиоксиуксусной кислоты и ее этилового эфира. Патрина 

А.Н., Пестов А.В. Уральский федеральный университет, Институт органического 

синтеза УрО РАН, Екатеринбург 

О-35. 2-Аминобифенил-4-(морфолинил)хиназолины: синтез и фотофизические 

свойства. Пермякова Ю.В., Мошкина Т.Н., Носова Э.В. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

О-36. Первый пример синтеза ряда 6-(2-оксо-2-арилэтилиден)пирроло[3,4-c]пиридин-3-

онов. Присяжнюк Е.Д., Анохина В.А., Зайцев В.П. Российский университет дружбы 

народов, Москва 

О-37. Получение 5-амино-4-арилиден-2,4-дигидро-3н-пиразоло-3-тионов. 

Селиверстова Е.А., Савельев Д.А., Галиева Н.А., Илькин В.Г., Березкина Т.В., 

Бакулев В.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

О-38. Трехкомпонентная конденсация 1H-бензо[f]хроменов, салициловых альдегидов и 

триэтилортоформиата. Семенова И.А., Осянин В.А., Осипов Д.В., Климочкин Ю.Н. 

Самарский государственный технический университет, Самара 

О-39. Кремнийхитозансодержащие пленки биомедицинского назначения, полученные 

методом биомиметической минерализации. Тишин Д.С., Шадрина Е. В., Хонина Т. Г. 

Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза УрО РАН, 

Екатеринбург 

О-40. Взаимодействие гексафтордегидрацетовой кислоты и лактона 

трифтортриацетовой кислоты с аминами. Федин В.В., Усачев С.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

О-41. Оптимизация условий синтеза N-гидрокси-2-(9-оксоакридин-10(9Н)-

ил)ацетамида. Филиппова А.Н., Ванина А.С., Мельниченко В.Э., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет, Курск 

О-42. Синтез серии 1-(2-(4-R-фенил-1)-2-гидроксиэтил)-1,2,3,6-тетрагидропиридинов. 

Шадрикова В.А., Шумкова А.А., Климочкин Ю.Н. Самарский государственный 

технический университет, Самара 
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О-43. Исследование электропроводности растворов ионных жидкостей на основе 

четвертичных солей N-алкил-2-метилпиридина. Шекина К.Д. Тверской 

государственный университет, Тверь 

О-44. Химические свойства бис(енамино)-замещенных 4-метиленпиранов. Ширинкин 

А.С., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

О-45. Синтез 1,2,4-триазол-3-аминов конденсацией цианамидов с ацилгидразидами. 

Юдин Н.Е., Перелевская С.А., Шестаков А.С. Воронежский государственный 

университет, Воронеж 

О-46. Квантово-химическое изучение строения ионных жидкостей с 

тетрахлоропалладат-анионом. Юлмасов Г.С. Тверской государственный университет, 

Тверь 

О-47. Неожиданное галогенирование 2-бензоилбензойных кислот, замещенных двумя 

электронодонорными функциональными группами. Нургалиев А.М., Барабанов М.А., 

Пестов А.В. Уральский федеральный университет, Институт органического синтеза 

УрО РАН, Екатеринбург 
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СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

ТЕРМОДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Научные руководители: Черепанов В.А., д.х.н., профессор, заведующий кафедрой 

физической и неорганической химии ИЕНиМ Уральского 

федерального университета 

Зуев А.Ю., д.х.н., доцент, профессор кафедры физической и 

неорганической химии ИЕНиМ Уральского федерального 

университета 

 

Председатель: Головачев И.Б., аспирант кафедры физической и неорганической химии 

ИЕНиМ Уральского федерального университета 

 

Доклады 21 апреля 1000 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  

1000-1040
 Тройные молибдаты и вольфраматы как основа новых перспективных 

сложнооксидных материалов. Хайкина Е.Г., Солодовников С.Ф. Байкальский институт 

природопользования СО РАН, Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова, Улан-Удэ, ул. Смолина, Институт неорганической химии имени А.В. 

Николаева СО РАН, Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, Новосибирск 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1040–1050 Собственная и активированная люминесценция LiMgPO4, допированного 

редкоземельными элементами. Акулов Д.А., Калинкин М.О., Абашев Р.М., Сюрдо 

А.И., Келлерман Д.Г. нститут химии твердого тела УрО РАН, Институт физики 

металлов УрО РАН, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1050–1100 Кристаллическая структура и физико-химические свойства сложных оксидов  

EuCoxFe1-xO3-δ (0≤x≤1). Альхамова А.Д., Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 
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1100–1110 Исследование взаимодействия нанокластерного полиоксометаллата 

{Mo72Fe30} с тиамином и доксорубицином. Белозерова К.А., Тонкушина М.О., Гагарин 

И.Д., Адамова Л.В., Остроушко А.А. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

1110–1120 Синтез, кристаллическая структура и свойства сложных оксидов в системе Pr-

Sr-Co-O. Власова М.А., Маклакова А.В., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1120–1130 Изотопный обмен водорода в системе «метан – молекулярный водород – 

композит Ni/La0.90Sr0.10ScO2.95» Захаров Д.М., Ананьев М.В. Институт 

высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

1130–1150 Перерыв 

1150–1200 Сравнение физико-химических свойств оксидов Y2Ba3Fe2.9Co2.1O13+δ и  

Y1+wBa2-w(Fe0.66Co0.34)3O8+δ (w=0.2). Соломахина Е.Е., Брюзгина А.В., Урусова А.С. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1200–1210 Синтез, структура и каталитическая активность перовскитов La0.9M0.1MnO3±y 

(M - щелочной металл). Пермякова А.Е., Русских О.В., Остроушко А.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург, 

1210–1220 Синтез и кристаллическая структура тетрахлоркупрата и гексахлоркупрата  

глициния. Мазурин М.О., Ершов В.Д., Цветков Д.С., Иванов И.Л., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1220–1230 Физико-химические свойства и электрохимический импеданс La2-xCaxNi1-

yFeyO4+δ (x=0.5, 0.6; y=0.2, 0.3, 0.4). Суханов К.С,. Гилев А.Р, Киселев Е. А, Черепанов 

В. А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1230–1240 Фазовые равновесия, кристаллическая структура и кислородная 

нестехиометрия индивидуальных фаз, образующихся в системе 1/2Dy2O3–BaO–

1/2Fe2O3. Бастрон И.А., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1240–1250 Синтез новых комплексов кобальта(Ⅱ) и марганца(Ⅱ) на основе 

функционализированных β-дикетонов. Тобышева П.Д., Хамидуллина Л.А., Пузырев 

И.С., Пестов А.В. Уральский федеральный университет, Институт органического 

синтеза УрО РАН, Екатеринбург 
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1250–1300 Фазовые равновесия и физико-химические свойства сложных оксидов 

PrFeO3-δ-PrCoO3-δ-BaFeO3-δ-BaCoO3-δ. Базуева М.В., Беляева М.В., Волкова Н.Е., 

Гаврилова Л.Я. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1300–1400 Обед 

1400–1410 Получение и исследование физико-химических свойств ниобий-замещенных 

вольфраматов висмута. Черемных А.В., Каймиева О.С. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1410–1420 Ориентационная изомерия кластеров воды (H2O)n (n = 2-6) в газовой фазе. 

Широкова Е.А., Разуваев А.Г., Игнатов С.К. Нижегородский государственный 

университет, Нижний Новгород 

1420–1430 Структура и кислородная нестехиометрия твердых растворов, образующихся 

в системe EuFeO3-δ-EuCoO3-δ-BaFeO3-δ-BaCoO3-δ. Трапезникова Е.В., Волкова Н.Е., 

Черепанов В.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1430–1440 ИК спектрально-люминесцентные свойства нового люминафора на основе 

NaYGeO4, активированного трехвалетным тулием. Меленцова А.А., Липина О.А., 

Чуфаров А.Ю., Зубков В.Г. Уральский федеральный университет, Институт химии 

твердого тела УрО РАН, Екатеринбург 

 

Доклады 22 апреля 1500–1800 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Т-1. Синтез и изучение характеристик германий- и висмутзамещенных молибдатов 

кальция. Айрбабамянц Ю.А., Михайловская З.А.  Уральский федеральный 

университет, Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург 

Т-2. Синтез и изучение физико-химических свойств сложных оксидов PrBa1-xCaxCo2-

yZnyO6-δ. Баженова П.А., Политов Б.В., Сунцов А.Ю. Уральский федеральный 

университет, Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург 

Т-3. Исследование свойств природных цеолитов. Балин И. А., Малышкин Д.А., 

Цветков Д.С. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-4. Электронное строение и особенности химической связи в кобальтите 

CaBaCo3FeO7: ab initio моделирование. Банников В.В. Институт химии твердого тела 

УрО РАН, Екатеринбург 
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Т-5. Изучение фазовых равновесий в системе Pr-Ba-Co-O. Беляева М.В., Базуева 

М.В., Волкова Н.Е. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-6. Особенности кристаллической структуры соединений Y2Ba3Fe5-uCouO13+δ. 

Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

Т-7. Влияние частичного замещения ионов бария ионами Sr2+ на структуру и 

транспортные свойства упорядоченного перовскитоподобного манганита PrBaMn2O6-δ. 

Ваньшина П.А., Кудякова В.С., Сунцов А.Ю. Уральский федеральный университет, 

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург 

Т-8. Синтез и структура сложных оксидов, образующихся в системе 1/2 Dy2O3–SrO–

1/2 Fe2O3 при 1100°С. Визнер А.С., Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-9. Статистико-термодинамический расчет фазовых равновесий расплав-кристалл на 

диаграммах состояния фторидных смесей щелочных металлов. Давыдов А.Г., Ткачев 

Н.К. Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург 

Т-10. Синтез и исследование кислородной нестехиометрии LaBaCo2O6–δ. Емелин П.С., 

Малышкин Д.А., Цветков Д.С. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-11. Синтез и зависимость параметра решетки от температуры и содержания водяного 

пара в рабочей атмосфере для сложного оксида BaZr1-xYxO3-d (x=0.1, 0.5) Закирьянов 

П.О., Иванов И.Л., Цветков Д.С., Зуев А.Ю. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

Т-12. Механизм ионного обмена H+/K+ в твердых растворах H2Sb2-XVXO6·nH2O.  

Камайкина В.М., Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А. Челябинский государственный 

университет, Челябинск 

Т-13. Исследование кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии 

перовскитоподобных оксидов общего состава Sm0.5-xBa0.5+xFe1-yCuyO3-δ (x=0, 0.1; y = 0.1, 

0.5, 0.9). Килина А.А., Головачев И.Б., Волкова Н.Е. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Т-14. Сложные оксиды в системе 1/2Dy2O3-SrO-CoO. Коломиец Е.С., Брюзгина А.В.,  

Урусова А.С., Черепанов В.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 
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Т-15. Получение и аттестация BIMEVOX с замещением Nb и Fe и композитов на их 

основе. Кочергина Д.Э., Крылов А.А., Буянова Е.С., Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Т-16. Исследование фазовых равновесий в системе “La2CoO4”–“Ca2CoO3”–“Ca2NiO3”–

La2NiO4 при 1373 K на воздухе. Кудашева Е.В., Киселев Е.А., Гилев А.Р., Черепанов 

В.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-17. Оксиды, образующиеся в системе 1/2Dy2O3-BaO-CoO. Кузнецова Е.В., Брюзгина 

А.В., Урусова А.С. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-18. Кристаллическая структура и кислородная нестехиометрия сложных оксидов 

Nd1-xBaxCo1-yFeyO3-. Легонькова В.С., Аксенова Т.В. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Т-19. Фазовые равновесия в системе из хлорида, иодида и вольфрамата натрия. 

Лихачева С.С., Егорова Е.М. Самарский государственный технический университет, 

Самара 

Т-20. Электрохимическая аттестация электродов на основе Nd1.6Ca0.4Ni1-xCuxO4+δ.  

Максимчук Т.Ю., Федотовских Е.А., Пикалова Е.Ю., Филонова Е.А. Уральский 

федеральный университет, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, 

Екатеринбург 

Т-21. Изучение влияния ионов марганца, железа и кобальта на структуру и свойства 

Bi22W5O48 Маякова А.С., Каймиева О.С., Буянова Е.С. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Т-22. Получение сложных оксидов на основе LaNbO4, замещенного кальцием и 

ванадием и их физико-химические характеристики. Муфлиханова Л.Р., Левина А.А., 

Петрова С.А.,  

Буянова Е.С. Уральский федеральный университет, Институт металлургии УрО РАН, 

Екатеринбург 

Т-23. Кристаллическая структура и кислородная нестехиометрия сложных оксидов  

Gd1-xSrxCo1-yFeyO3-. Мысик Д.К., Аксенова Т.В. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

Т-24. Получение твердых растворов в системе LaVO4-SrMoO4.Одинаева А.А., Левина 

А.А., Буянова Е С. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 



29 

Т-25. Исследование фаз Lan+1NinO3n+1 (n = ∞, 1, 2) методом импедансной 

спектроскопии. Ожиганов М.Э., Гилев А.Р., Киселев Е.А., Черепанов В.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Т-26. Магнитные свойства соединения SrTmCuS3. Гармонов А.А., Великанов Д.А.,  

Русейкина А.В., Остапчук Е.А., Григорьев М.В. Тюменский государственный 

университет, Институт физики СО РАН, Красноярск 

Т-27. Свойства соединений систем SrS – Ln2S3 – Cu2S (Ln = Tm, Lu). Остапчук Е.А.,  

Григорьев М.В., Русейкина А.В. Тюменский государственный университет, Тюмень 

Т-28. Электрофоретическое осаждение одно- и двуслойного тонкопленочного 

электролита ТОТЭ с несущим анодом. Русакова Д.С., Калинина Е.Г., Пикалова Н.С., 

Ермакова Л.В., Пикалова Е.Ю. Уральский федеральный университет, Институт 

электрофизики УрО РАН, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, 

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург 

Т-29. Синтез ванадий-замещенных вольфраматов висмута и их изучение. Сабирова 

И.Э., Каймиева О.С. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-30. Синтез и физико-химические свойства сложного оксида La0.7Sr0.3FeO3-δ. Середа 

А.В., Середа В.В., Цветков Д.С. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Т-31. Образование комплексных соединений в системах Gd3+, Eu3+ - органическая 

кислота. Кузнецова И.В., Сугатов Д.С., Грызлова В.И. Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, Воронеж 

Т-32. Термогравиметрический анализ фосфорносурьмяной кислоты. Тимушков П.В.,  

Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А., Власов Д.А. Челябинский государственный 

университет, Челябинск 

Т-33. Дефектная структура сложных оксидов Sr2MMoO6-δ (M = 3d-металл). Толстов 

К.С., Политов Б.В., Сунцов А.Ю., Кожевников В.Л. Уральский федеральный 

университет, Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург 

Т-34. Изучение структуры и физико-химических свойств перовскитоподобных оксидов 

общего состава Sm0.4-xBa0.6+xFe1-yMeyO3-δ (Me = Ni, Co; x=0, 0.2; y=0 – 0.9). Трушников 

А.А., Головачев И.Б., Волкова Н.Е. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 
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Т-35. Взаимодействие никеля (II) и кобальта (II) c 

гидроксиэтилиминодиметиленфосфоновой кислотой. Фархтдинова К.Р., Ризен Ю.О., 

Корнев В.И. Удмуртский государственный университет, Ижевск 

Т-36. Исследование общей электропроводность и термо-ЭДС La1.5Sr0.5Ni1-yMnyO4±δ 

(y=0.1, 0.2 и 0.3). Хузягулов Э.Р., Гилев А.Р., Киселев Е.А., Черепанов В.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Т-37. Новый двойной борат Rb3Tm2B3O9. Цыдыпов Э.Б., Субанаков А.К., Базаров Б.Г., 

Ковтунец Е.В., Базарова Ж.Г. Бурятский государственный университет им. Доржи 

Банзарова, Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ 

Т-38. Кристаллическая структура и фазовые равновесия в системе Sr-Ho-Fe-O. 

Чекушина Я.В., Хвостова Л.В., Волкова Н.Е., Черепанов В.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Т-39. Синтез и кристаллическая структура твердых растворов в системе Pr  ̶ Fe ̶  Co ̶ O. 

Айсаринова Д.Т., Базуева М.В., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Т-40. Влияние воды в газовой фазе на изотопный обмен кислорода с оксидом 

La0.9Sr0.1ScO3–δ. Ходимчук А.В., Захаров Д.М., Ананьев М.В. Уральский федеральный 

университет, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург 

Т-41.  Получение и электропроводящие свойства шеелитоподобных сложных оксидов Ca(1-

3x)La2xMoO4 и Sr(1-3x)La2xMoO4. Судакова А.Ю., Михайловская З.А. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 
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СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Научные руководители: Анимица И.Е., д.х.н., профессор кафедры физической и 

неорганической химии ИЕНиМ Уральского федерального 

университета 

Нохрин С.С., к.х.н., доцент кафедры физической и 

неорганической химии ИЕНиМ Уральского федерального 

университета 

 

Председатель: Егорова А.В. инженер кафедры физической и неорганической химии 

ИЕНиМ Уральского федерального университета  

 

Доклады 21 апреля 1000 

ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  

1000-1040
 Протонная проводимость композиционных материалов на основе полимеров, 

модифицированных полисурьмяной кислотой. Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А. 

Челябинский государственный университет, Челябинск 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1040–1050 Синтез и транспортные свойства кислород-дефицитного перовскитоподобного 

соединения Ba4Er2Zr2O11. Андреев Р.Д., Веринкина Е.М., Нохрин С.С., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1050–1100 MOCVD формирование Pt,Ir содержащих слоев для медицинских 

приложений. Доровских С.И., Викулова Е.С., Морозова Н.Б. Институт Неорганической 

химии им. Николаева А.В. Новосибирск 

1100–1110 Синтез и транспортные свойства новых сложных оксидов La1.9M0.1BaIn2O6.95 

(M=Ca, Sr, Ba) со структурой Раддлесдена-Поппера. Федорова И.С., Галишева А.О., 

Тарасова Н.А., Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1110–1120 Диффузионное насыщение никеля, кобальта и железа. Галихметов Р.Р., 

Зайнуллин И.Р., Захарова Д.М., Бирюков А.И., Захарьевич Д.А., Ульянов М.Н. 

Челябинский государственный университет, Челябинск 
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1120–1130 Изучение катодного процесса в расплаве LiCl-KCl-CsCl-K2SiF6 методом 

вольтамперометрии. Устинова Ю.А., Павленко О.Б., Суздальцев А.В., Зайков Ю.П. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1130–1150 Перерыв 

1150–1200 Исследование поверхности Mn5Si3-2,85Ge2,85 после циклической поляризации в 

0.5М растворе Na2SO4. Мясников Д.А., Ракитянская И.Л. Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, Пермь 

1200–1210 Особенности коррозионного поведения диффузионных цинковых покрытий в 

щелочных средах. Бурмистров Л.О., Бирюков А.И., Живулин В.Е. Челябинский 

государственный университет, Южно-уральский государственный университет, 

Челябинск 

1210–1220 Электропроводность Mg-замещённого La0.9Sr0.1InO2.95. Пачина С.П., Белова 

К.Г., Егорова А.В., Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, Институт 

высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург 

1220–1230 Модифицирующая способность лигатуры Al-Zr. Филатов А.А., Суздальцев 

А.В., Зайков Ю.П. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

1230–1240 Диффузионное цинкование меди и алюминия. Вяткина М.В., Рагузина Д.В., 

Амелина Н.С., Бирюков А.И. Челябинский государственный университет, Челябинск 

1240–1250 Электрические свойства композитов (1-х)Gd2-xNdxZr2O7·хMgO. Бузина А.Ф., 

Косолапова Ю.М., Анохина И.А., Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург 

1250–1300 Протонная проводимость в твердом растворе BaLaIn1–хScхO4. Абакумова Е.В., 

Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург 

1300–1310 Транспортные свойства композиционной системы на основе Al-

допированного индата бария. Христова М.О., Алябышева И.В. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1310–1320 Зависимость материала подложки на кинетику электроосаждения кремния 

расплава KCl-K2SiF6. Гевел Т.А., Жук С.И., Суздальцев А.В., Зайков Ю.П. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 
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Доклады 22 апреля 1500–1800 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Н-1. Электропроводность композитов SrWO4–SiO2. Белятова В.А. Гусева А.Ф., 

Пестерева Н.Н. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Н-2. Синтез и структура Ba2+/Ti4+- содопированных слоистых перовскитов на основе 

BаLaInO4. Бородулина Е.Н., Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Н-3. Электрические свойства композитов на основе вольфрамата кальция и оксида 

титана Бояршинова А.А., Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Н-4. Получение медно-углеродных композитов на основе меламиноформальдегидного 

полимера для электро-каталитического синтеза органических соединений. Висурханова 

Я.А., Бейсенбекова М.Е., Ордабаева А.Т., Соболева Е.А., Иванова Н.М. Институт 

органического синтеза и углехимии Республики Казахстан, Караганда, Казахстан 

Н-5. Гидратация протонных проводников на основе BaLaInO4 с замещением в 

подрешетках лантана и индия. Галишева А.О., Дмитриева А.А., Тарасова Н.А., 

Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Н-6. Использование пигментов на основе глауконита для получения окрашенных 

минеральных удобрений с набором микро- и мезоэлементов. Губанова В.Р., Перегудов 

Ю.С. Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж 

Н-7. Разработка технологии получения композиционного материала на основе 

отходов от производства углеродного волокна. Жанахова А.Н., Дыскина Б.Ш. Южно-

Уральский государственный университет, Челябинск 

Н-8. Измерение электрических свойств композитов на основе Ti-допированного 

Ba2In2O5. Жукова З.А., Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Н-9. Протонный перенос в Ba2+/Ti4+- содопированных слоистых перовскитах на 

основе BаLaInO4. Иванова А.А., Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 
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Н-10. Фазовый состав и транспортные свойства допированного кремнием индата бария. 

Канакина С.А., Христова М.О., Алябышева И.В. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Н-11. Синтез и транспортные свойства твердых растворов со структурой пирохлора  

Gd2-xNdxZr2O7 (x=0.25, 0.50). Косолапова Ю.М., Бузина А.Ф., Анохина И.А., Анимица 

И.Е.  Уральский федеральный университет, Институт высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН,  Екатеринбург 

Н-12. Электрические свойства допированного BaLa2In2O7. Кремеш Х., Корона Д.В., 

Нохрин С.С., Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Н-13. Осаждение сплава Ni–Sn из цитратно-гликолевого электролита. Кудако А.А., 

Воробьева Т.Н. Белорусский государственный университет, НИИ физико-химических 

проблем БГУ, Минск, Республика Беларусь 

Н-14. Термические и электрические свойства протонного проводника индата бария 

Ba2In2O5, допированного бором. Кузинкина М.И., Матвеев Е.С., Нохрин С.С., 

Кочетова Н.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Н-15. Влияние добавок Al2O3 и CaF2 на вязкость криолит-глиноземных расплавов 

промышленного состава. Лютина А.С., Катаев А.А., Руденко А.В., Ткачева О.Ю. 

Уральский федеральный университет, Институт высокотемпературной электрохимии 

УрО РАН, Екатеринбург 

Н-16. Синтез алюмината меди, допированного ионами ниобия. Макогон А.Г., Белая 

Е.А., Черепанов М.Е. Челябинский государственный университет, Челябинск 

Н-17. Коэффициент шероховатости поверхности сплава Аg-Au- Pd после деаллоинга в 

расплаве галогенидов щелочных металлов. Маркелова Н.И., Ситников Л.В., Кулик 

Н.П.  Уральский федеральный университет, Институт высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН, Екатеринбург 

Н-18. Композиты в системе Ba2In2O5 – Ba2InNbO6: влияние способа получения на 

электрические свойства. Орлова К.А., Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Н-19. Исследование катодного выделения водорода на Mn5Si3-электроде в сернокислом 

электролите. Полковников И.С., Галактионов П.А., Шеин А.Б. Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, Пермь 
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Н-20. Исследование термических и электрических свойств перовскитов на основе 

CeAlO3. Смелов А.О., Корона Д.В., Анимица И.Е. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Н-21. Деградация катодных материалов в контакте с интерконнекторами для ТОТЭ. 

Солодянкин А.А., Ананьев М.В., Еремин В.А. Институт высокотемпературной 

электрохимии УрО РАН, Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Н-22. Парциальные проводимости твердых растворов LaIn1-xZnxO3-½x. Терещенко А.Р., 

Егорова А.В., Белова К.Г., Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург 

Н-23. Электрохимическая аттестация электродов на основе Сa3Co4O9+δ. Токарева Е.С., 

Пикалова Е.Ю., Пикалова Н.С., Филонова Е.А. Уральский федеральный университет, 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург 

Н-24. Физико-химические свойства композитов (1-х)Gd2Zr2O7·хMgO (х=0.05, 0.1). 

Фролова В.Н., Бузина А.Ф., Анохина И.А., Анимица И.Е. Уральский федеральный 

университет, Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург.  

Н-25. Новый сложный оксид BaLaIn0.5Y0.5O4 со структурой Раддлесдена-Поппера: 

синтез, гидратация, протонная проводимость. Черемисина П.В., Галишева А.О., 

Тарасова Н.А., Анимица И.Е. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Н-26. Гидрохимический синтез тонких пленок сульфида индия (III) в условиях 

ультразвуковой обработки. Шаманаева Д.С., Туленин С.С. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

Н-27. Электропроводность композитов (1-χ)Eu2(WO4)3 – χWO3. Шульга О.С. Гусева 

А.Ф., Пестерева Н.Н. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Н-28. Электрофизические свойства сложных оксидов на основе Ca3Co4-xMxO9±δ (M = Ni, 

Ga, Bi). Юрченко М.В., Сунцов А.Ю. Уральский федеральный университет, Институт 

химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург 
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СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ ПОЛИМЕРНЫХ 

И КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

 

Научные руководители: Вшивков С.А., д. х. н., профессор кафедры органической 

химии и высокомолекулярных соединений ИЕНиМ 

Уральского федерального университета 

Русинова Е.В., д. х. н., профессор, кафедры органической 

химии и высокомолекулярных соединений ИЕНиМ 

Уральского федерального университета 

 

Председатель: Манас Кызы А., аспирант кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений ИЕНиМ Уральского 

федерального университета 

 

Доклады 21 апреля 1000ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД  

1000-1040
 Синтетические полимерные гели как перспективные материалы в 

биоинженерии: способы получения и основные направления исследования Шабадров 

П.A., Сафронов А.П. Уральский федеральный университет, Уральский 

государственный медицинский университет, Екатеринбург 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1040–1050 Термодинамика взаимодействия полидиаллилдиметиламмоний хлорида с 

полиакриламидом. Кузнецова Е.Д., Адамова Л.В., Сафронов А.П. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1050–1100 Размер и форма мицелл кокамидопропилкарбоксибетаина и 

додецилпиридиния бромида в водных и водно-спиртовых растворах. Нгуен Тхи Зием 

Хыонг, Белгородский национальный исследовательский университет, Белгород 

1100–1110 Кинетическая нестабильность раствора аспарагината хитозана как способ 

получения нано- и микрочастиц. Луговицкая Т.Н., Шипенок К.М., Шиповская А.Б. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет, Саратов 
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1120–1130 Исследование изменения геометрических параметров пленок хитозана с 

цефазолином в средах, имитирующих биологические жидкости. Пелипенко Д.Ф., 

Руденко Д.А., Шиповская А.Б. Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет, Саратов 

1150–1200 Калориметрическое исследование отверждения наполненных эпоксидных 

композитов. Ильинова К.О., Сафронов А.П., Бекетов И.В. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург 

1200–1210 Термодинамика межфазного взаимодействия в композитных пленках на 

основе альгината натрия и дисперсных магнитных порошков разной природы. Земова 

Ю.С., Радостева Д.О., Терзиян Т.В., Сафронов А.П., Русинова Е.В. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1210–1220 Исследование термической деструкции бисфенола а и эпоксидной смолы в 

каменноугольном пеке. Кабак А.С., Андрейков Е.И., Диковинкина Ю.А. Институт 

органического синтеза УрО РАН, АО «Восточный научно-исследовательский 

углехимический институт», Екатеринбург 

1220–1230 Старение биополимеров на основе полиэтилена и полилактида, содержащих 

кератин. Смыковская Р.С., Кузнецова О.П, Прут Э.В. Институт химической физики 

РАН, Москва 

1230–1240 Study of physical properties of kumkol oil mixture, treated with polimeric pour 

point depressant on the example of commercial product – “randep-5102”. Bekbassov T., Mun 

G., Dergunov S. Kazakh National University named after al-Farabi, Kazakhstan, University 

of Connecticut, USA  

1240–1250 Влияние магнитного поля на свойства систем агароза – вода и 

гидроксипропилцеллюлоза – вода – этанол. Рыбников А.С., Вшивков С.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

1250–1300 Получение каталитически керамических мембран с нанесенными слоями на 

основе смеси оксидов марганца и кобальта из смеси наночастиц золей. Ньян Хтет 

Лин, Яровая О.В. Российский химико-технологический университет, Москва 
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Доклады 22 апреля 1500–1800 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Ф-1. Optical properties of polyvinyl chloride films doped with mwcnt. Soliman T.S., 

Vshivkov S.A. Ural Federal University, Ekaterinburg, Benha University, Egypt 

Ф-2. Гидролитическая устойчивость тетразолсодержащих полисахаридов. Акамова 

Е.В., Мясникова В.С., Покатилов Ф.А. Иркутский государственный университет, 

Иркутск 

Ф-3. Синтез и исследование набухания гидрогелей сополимеров акриламида и 

диметилакриламида. Альтер А.Д., Мелюхнова М.А., Курилова Н.М., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Ф-4. Протонная проводимость мембран на основе МФ-4СК и ванадиевосурьмяных 

кислот. Беляева Е.А., Сергеев М.Ю., Бурмистров В.А. Челябинский Государственный 

Университет, Челябинск 

Ф-5. Электрохимическая стабильность бислойных анионообменных мембран на 

основе сополимера ДМДААХ и этилметакрилата. Бондарев Д.А., Алейникова В.А., 

Беспалов А.В. Кубанский государственный университет, Краснодар 

Ф-6. Радикальная матричная полимеризация с переносом атома 

триметилметакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфата в мицеллярных растворах 

додецилсульфата натрия. Быков Д.С., Шулевич Ю.В., Навроцкий А.В. Волгоградский 

государственный технический университет, Волгоград 

Ф-7. Гели на основе биополимера как системы доставки лекарственных средств. 

Галеева А.И., Селиванова Н.М., Галяметдинов Ю.Г. Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, Казань 

Ф-8. Некоторые свойства пленок медицинского назначения на основе поливинилового 

спирта. Грехнева Е.В., Гераськина Е.А. Курский государственный университет, Курск 

Ф-9. Синтез суспензионного полиметилметакрилата в присутствии полимерных 

поверхностно-активных веществ. Грицкова И.А., Гнездилова Н.С., Пилюкова Ю.А., 

Зезюлина О.А. МИРЭА – Российский технологический университет, Москва 

Ф-10. Гидродинамические и конформационные параметры макромолекул 

полигексилметакрилата и полистеарилметакрилата. Ершова С.А., Микушева Н.Г., 
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Лезов А.А, Перевязко И.Ю., Подсевальникова А.Н., Цветков Н.В. Санкт-

Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Ф-11. Реологические свойства водных растворов полиэтиленгликоля и 

полиметакриловой кислоты. Ефанова А.А., Русинова Е.В., Вшивков С.А. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Ф-12. Фазовые переходы в смесях полиэтиленов с разными молекулярными массами. 

Киселев Н.К., Русинова Е.В., Клюжин Е.С., Вшивков С.А. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург, Научно-исследовательский институт химии и технологии 

полимеров, Дзержинск 

Ф-13. Реологические свойства растворов метилцеллюлозы и полиакриловой кислоты. 

Киселева И.А., Русинова Е.В., Вшивков С.А. Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург  

Ф-14. Полимеризация акриловых мономеров в присутствии плюроника RPE-3110. 

Ковтун И.Д., Романенко Г.А., Цыганов Н.С., Голубков И.В., Сотникова В.И. МИРЭА 

– Российский Технологический университет, Москва 

Ф-15. Концентрационная зависимость размеров макромолекул полиметакриловой 

кислоты в растворах. Кондрашин А.В., Вшивков С.А. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург  

Ф-16. Термохимическое исследование растворов и композитов, содержащих 

наночастицы железа, на основе коллагена. Кочева А.Н., Терзиян Т.В. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Ф-17. Энтальпия разбавления альгината натрия в воде. Курилова Н.М., Нохрин. К.А., 

Манас Кызы А., Сафронов А.П. Уральский федеральный университет, УНИИМ – 

филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Екатеринбург 

Ф-18. Определение вольтамперных характеристик оптимизированных покрытий 

электродов биотопливных элементов. Лакина Н.В., Долуда В.Ю., Сульман М.Г., 

Лакина М.Е. Тверской государственный технический университет, Тверь 

Ф-19. Получение плёнок на основе поли(3-гидроксибутирата-со-3-гидроксивалерата) с 

депонированным органическим пероксидом. Липайкин С.Ю., Дорохин А.С., 

Владимирова А.В. Сибирский федеральный университет, Красноярск 
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Ф-20. Адсорбция из водных растворов альгината натрия на поверхности наночастиц 

различной химической природы. Максимова А.Г., Терзиян Т.В. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург 

Ф-21. Термодинамика взаимодействия альгината натрия с водой. Манас Кызы А., 

Черемных Л.А., Адамова Л.В., Сафронов А.П. Уральский федеральный университет, 

Уральский научно-исследовательский институт метрологии, Екатеринбург 

Ф-22. Влияние однородного магнитного поля на модуль упругости полиакриламидных 

феррогелей. Михневич Е.А., Старкова Т.Д., Сафронов А.П. Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург  

Ф-23. Синтез и изучение набухания феррогелей на основе полиакриламида в 

однородном магнитном поле. Михневич Е.А., Старкова Т.Д., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Ф-24. Влияние магнитного поля на фазовые переходы в  

системе гидроксиэтилцеллюлоза – вода–этанол. Нагорный Д.А., Галяс А.Г., Вшивков 

С.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Ф-25. Влияние температуры синтеза на степень сетчатости гидрогелей 

полиакриламида. Нохрин К.А., Курилова Н.М., Михневич Е.А., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург  

Ф-26. Иммобилизация наночастиц диоксида титана в полиэлектролитной сетке 

гидрогелей. Павлова И.А., Чернюк С.Д., Мансуров Р.Р., Сафронов А.П. Уральский 

федеральный университет, Екатеринбург  

Ф-27. Гиперразветвленный полиэфирополи[3-(2-аминоэтил)амино)]пропионат: синтез, 

ионизация и стабилизация наночастиц серебра. Прытков В.А, Гатаулина А.Р., 

Ханнанов А.А., Улахович Н.А., Кутырева М.П. Казанский федеральный университет, 

Казань 

Ф-28. Изменение сорбционных свойств плёнок гидроксиэтилцеллюлозы, полученных 

из водно-этанольных растворов под действием магнитного поля. Рамазанова В.Ю., 

Галяс А.Г., Вшивков С.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург 

Ф-29. Оценка фрактальной размерности звездообразных полимеров с разным числом 

лучей в компьютерном эксперименте в пакете HyperChem. Роднянский Д.А., 

Сидоренко О.Е., Шестаков А.С. Воронежский Государственный Университет, 

Воронеж 
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Ф-30. Протонный транспорт в композиционных мембранах МФ-4СК + оксид сурьмы 

(III). Сергеев М.Ю., Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А. Челябинский государственный 

университет, Челябинск  

Ф-31. Измерение модуля упругости феррогелей на основе агарозы. Старкова Т.Д., 

Михневич Е.А., Сафронов А.П. Уральский федеральный университет, Екатеринбург  

Ф-32. Реологические исследования растворов полисахаридов. Сулдина Ж.И., Русинова 

Е.В., Вшивков С.А. Уральский федеральный университет, Екатеринбург  

Ф-33. Изучение растворимости и скорости растворения бензойной кислоты в составе 
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